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SAMPLE SIZES

3-10

CORROSION TESTING SHEET * PLATE * ANGLE BAR PIPE TUBING

A262 Practice A 2” x 2” 2” x 2” 2” x 2” 2” long 2” long 2” long
A262 Practice B 2” x 2” 2” x 2” 2” x 2” 2” long 2” long 2” long
A262 Practice C 2” x 2” 2” x 2” 2” x 2” 2” long 2” long 2” long
A262 Practice E 2” x 6” 2” x 6” 6” long 6” long 3” long 3” long

A923 Practice C 1” x 2” 
McQuaid Ehn 1 1/2” x 1 1/2” (Sawcut)

6” x 6” (Burned)
ASTM G48 1” x 2” x 1/4”


